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Інструкція для застосування UK

Визначення
MIRIS2  - це шприцювальний рентгеноконтрастний високо-
наповнений наногібридний композит для створення від-
мінних реставрацій, які задовольняють найвищі очікуван-
ня.
MIRIS2 полімеризується в порожнині зуба або на моделі за 
допомогою COLTENE COLTOLUX LED або іншої галогенної 
лампи.

До системи MIRIS2 входять три компоненти:
–

 

MIRIS2 Dentin, у 8 відтінках, висока опаковість;

–

 

MIRIS2  Enamel, у 5  відтінках, нижча опаковість, ніж у 
дентинних відтінках, з 2  збалансованими ступенями 
прозорості;

–

 

MIRIS2 Effect, у 4 відтінках, висока опаковість для ство-
рення індивідуальних нюансів.

Склад
Метакрилат
Барієве скло, силанізоване
Аморфний діоксид кремнію, гідрофобний

Технічні характеристики
Відповідає вимогам ISO 4049
Середній розмір частинок наповнювача:

 

0,6 мкм
Діапазон розміру частинок наповнювача:

 

0,02–2,5 мкм

MIRIS2:
Dentin та Enamel
Вміст неорганічного наповнювача 
у відсотках за об’ємом:

 

65,0 %
Вміст неорганічного наповнювача 
у відсотках за вагою:

 

80,0 %

Effects
Вміст неорганічного наповнювача 
у відсотках за об’ємом:

 

28,0 %
Вміст неорганічного наповнювача 
у відсотках за вагою:

 

50,0 %

Показання
Застосування прямим методом:
-

 

пломбування порожнин класів I, II, III, IV, V.

Застосування непрямим методом:
-

 

вкладки;
-

 

накладки;
-

 

вініри.

MIRIS2 Dentin особливо призначений для:
-

 

реконструкції природнього дентину.

MIRIS2 Enamel особливо призначений для:
-

 

реконструкції природньої емалі.

MIRIS2 Effect особливо призначений для:
-

 

створення індивідуальних нюансів (застосування під 
емаллю).

Протипоказання
Якщо неможливо ізолювати операційне поле після про-
травлення емалі та під час нанесення та полімеризації 
MIRIS2. У випадку алергії на компоненти MIRIS2. У випадку 
недостатньої ротової гігієни.

Побічні реакції
Випадки виникнення системних побічних реакцій не відо-
мі. Відомі окремі випадки контактних алергій на продукти 
зі схожим складом.

Взаємодія з іншими речовинами
Речовини, які містять евгенол та/або гвоздикове масло, мо-
жуть впливати на процес полімеризації MIRIS2. Тому слід 
уникати використання цинк-оксид-евгенольних цементів у 
поєднанні з MIRIS2. Можливе знебарвлення у випадку вико-
ристання катіонних рідин для полоскання рота, засобів для 
виявлення нальоту на зубах або хлоргексидину.

Застосування
Очищення зуба
Очистити зуб, що підлягає обробленню, та сусідні зуби щіт-
кою та профілактичною пастою, яка не містить фтор.

Вибір відтінку за допомогою шкали відтінків MIRIS2
1. Вибір дентинного відтінку
Обрати відтінок перед ізоляцією. Найліпше визначати відті-
нок при хорошому денному світлі за допомогою шкали від-
тінків MIRIS2 Shade Guide. Відтінки відповідають кольорам 
шкали не пізніше ніж через 24 години після полімеризації. 
Визначити насиченість відтінку дентину в пришийковій ді-
лянці, де емаль найтонша та практично не впливає на 
сприйняття кольору. Якщо оцінку проводити далі від при-
шийкової ділянки, слід зважати на ефект ослаблення емалі. 
Наприклад, якщо посередині буккальної поверхні було об-
рано насиченість відтінку дентину «3», як правило, насиче-
ність відтінку дентину під ним відповідає «4  або 5». Колір 
дентину також можна визначити після препарування по-
рожнини. Проте лікування необхідно проводити з розбриз-
куванням води, щоб запобігти швидкій дегідратації, і це 
може призвести до невірного вибору відтінку.
ВАЖЛИВО: наявність третинного або склерозованого ден-
тину в глибших ділянках порожнини не слід використову-
вати для визначення основного кольору дентину.

2. Вибір відтінку та прозорості емалі
Оптичні характеристики емалі індивідуальні та відрізня-
ються залежно від віку. Щоб визначити відтінок та прозо-
рість емалі, обирають матеріал емалі, що найближче відпо-
відає ріжучим краям та проксимальним ділянкам сусідніх 
зубів.

3. Порівняння обраних відтінків дентину та емалі
Після того, як було обрано індивідуальні основні маси ден-
тину та емалі, вносять дентинний зразок в емаль, щоб ство-
рити ефект накладання одного матеріалу на інший та під-
твердити вибір матеріалу. Таким чином підтверджують вір-
ність вибору матеріалу. Внесення краплі води між двома 
компонентами шкали забезпечує належну симуляцію.

Iзоляція порожнини (кофердам)
Для досягнення оптимального результату надзвичайно 
важливо забезпечити належну ізоляцію. Рекомендовано 
використовувати кофердами HYGENIC®

 

/

 

Roeko Dental Dam.

Препарування порожнини
Під час препарування порожнини слід докласти всіх зусиль 
для збереження субстанції зуба та використовувати відпо-
відні техніки (принцип адгезивної техніки реставрації). Під-
готувати емаль та дентин, застосовуючи алмазний бор з 
зернистістю 80 мкм, та провести фінішну обробку за допо-
могою алмазних фінірів з дрібною або надзвичайно дріб-
ною зернистістю. Рекомендовано скошувати краї емалі, 

щоб збільшити ділянки зчеплення пломбувального матері-
алу з зубом та, таким чином, поліпшити крайове приляган-
ня.

Захист пульпи
Місцеве нанесення тверднучого цементу із кальцій-гід-
роксиду на ділянки біля пульпи захищає пульпу від проник-
нення бактерій.

Адгезивна система
Використовувати COLTENE One Coat Self-Etching Bond або 
COLTENE A.R.T. BOND згідно з відповідною інструкцією для 
застосування.

Матриця та міжзубні клинці
Встановити матричну стрічку для реставрацій класів II, III та 
IV.
Встановити матрицю проксимально, використовуючи між-
зубні клинці.

Нанесення MIRIS2 з шприца
Видавити MIRIS2 безпосередньо на блок для змішування, 
звідки брати матеріал невеликими порціями за допомогою 
інструментів для композитів COLTENE або інших інструмен-
тів, та вносити в порожнину.

Нанесення MIRIS2 з унідози
Встановити унідозу з композитом через отвір корпусу в 
диспенсер. Повернути вигнуту унідозу з композитом в не-
обхідне положення.
Зняти ковпачок та видавити MIRIS2 в порожнину або на ін-
струмент, обережно та рівномірно натискаючи на рукоятку.

Робочий час
MIRIS2 - світлочутливий матеріал, тому його не слід залиша-
ти надовго на світлі, особливо під операційною лампою або 
сонячним світлом. За можливістю зберігайте матеріал 
MIRIS2 за допомогою світлонепроникного покриття (не си-
нього кольору).

Час полімеризації прошарків товщиною 2 мм

 

час полімеризації
   < 800 мВт/см² 

 

> 800 мВт/см²
MIRIS2 Dentin Shade 0 (S0)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 1 (S1)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 2 (S2)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 3 (S3)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 4 (S4)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 5 (S5)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 6 (S6)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Dentin Shade 7 (S7)

 

40 с

 

20 с

MIRIS2 Enamel White Regular (WR)

 

20 с

 

20 с
MIRIS2 Enamel White Bleach (WB)

 

20 с

 

20 с
MIRIS2 Enamel Neutral Regular (NR)

 

20 с

 

20 с
MIRIS2 Enamel Neutral Trans (NT)

 

20 с

 

20 с
MIRIS2 Enamel Ivory Regular (IR)

 

20 с

 

20 с

MIRIS2 Effectcolour White (W)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Effectcolour White Opaque (WO) 60 с

 

20 с
MIRIS2 Effectcolour Gold (G)

 

40 с

 

20 с
MIRIS2 Effectcolour Blue (B)

 

20 с

 

20 с

MIRIS2  необхідно полімеризувати пошарово. Не видаляти 
інгібований шар, тому що він впливає на зчеплення між ша-
рами. У випадку недостатньої експозиції існує ризик того, 
що не буде досягнуто оптимальної міцності. Надзвичайно 
сильна експозиція не можлива. Прилади, у яких потужність 
світла не відома, необхідно перевірити за допомогою при-
ладу для вимірювання випромінювання COLTENE Coltolux 
згідно з відповідною інструкцією для застосування.

Процедура фінішної обробки
До фінішної обробки входять три етапи: груба фінішна об-
робка, чистова фінішна обробка та полірування. Алмазні 
фініри (зернистістю 45 мкм, 25 мкм та 15 мкм) найбільш ба-
гатофункціональні та рідше ламаються. Ними слід працюва-
ти з дуже незначним натиском постійними «погладжуючи-
ми» рухами та інтенсивним охолодженням водою. Опти-
мальний діапазон швидкості - від 5 000 до 15 000 обертів за 
хвилину. Гнучкі алмазні файли (80 мкм, 40 мкм та 15 мкм) та 
штрипси підходять для обробки апроксимальних повер-
хонь. Для найбільшого блиску в результаті полірування 
слід використовувати поліри DIATECH чи будь-які інші схо-
жі інструменти. Нанести фтор на всі оброблені поверхні 
після фінішної обробки.

Заходи екстреної допомоги
Немає гострої небезпеки у зв’язку з випадковим проковту-
ванням MIRIS2, тому що застосовують невелику кількість та 
речовина не токсична. У випадку безпосереднього контак-
ту зі слизовою оболонкою порожнини рота достатньо про-
мити проточною водою. У випадку попадання в очі ретель-
но промийте очі водою (10 хв.) та зверніться до лікаря.

Токсикологічні характеристики
Крім активних компонентів, MIRIS2 також містить незначну 
кількість стабілізаторів, активаторів та кольорових пігмен-

тів.
Можливе виникнення алергічних реакцій до смоляних або 
амінних компонентів системи активатора.

Примітка
Призначений для продажу виключно стоматологам та зу-
ботехнічним лабораторіям або за їх вказівкою. Зберігати в 
недоступному для дітей місці!
Не змішуйте різні відтінки на блоці для змішування, тому 
що ця процедура призведе до включень повітря та утворю-
вання пор.

Умови зберігання та маркування
Умови зберігання
Зберігати за температури 4-23 °C/39-73 °F.
Зберігати від попадання прямих сонячних променів або по-
далі від інших джерел тепла.

Маркування
Термін придатності та номер  вказані на шприцах та 
картонних упаковках.

Інфекційний контроль
Дотримання наступних вказівок забезпечить оптимальні 
гігієнічні умови під час використання MIRIS2.
•

 

Унідози та аплікатори призначені виключно для одно-
разового використання з гігієнічних причин.

•

 

Після використання закрити шприц ковпачком.
•

 

Шкалу відтінків можна очистити стандартними дезін-
фекційними розчинами.

Дата випуску інструкції
01-2018

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

  
 

  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 

 
   

  
  

  
  

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
 

  
  

 

  

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
 

  
  

    

 

 
 

 

 

 

 
   

  
  

  
  

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
 

  
  

   
 

    
    

    

 

 

 
 

 

 

 

 
   

  

  

  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

 

 
 
 

 

 

 

For SDS see
www.coltene.com

Glossary

Consult instructions for use

Single use only

Keep away from sun light

Temperature limitation

Notified body registration number

Identification for Russia

Identification for Ukraine

Legal manufacturer

Expiry date


